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RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 31-01-08

Esecuzione prova: 04-02-08

Emissione rapporto: 22-02-08

Denominaz.campione: Pellet

Determinazione dell'umidità CEN/TS 14774-2:2004

BERTARELLI SAVINO E C. S.N.C.!
STRADA FARONE 4!
42045 LUZZARA (RE)!
ITALY

 

Campionamento:

1

effettuato dal richiedente

0

tara tara+campione tara + secco

Temperatura: 103±2 ¡C

Tempo di permanenza in stufa:

Provetta n¡

12 h

Nota: Il valore dell'umiditˆ  •  riferito al campione tal quale.

Umiditˆ   %

Risultati della prova:

5 , 2 8 0 14,625 22,6349 22,2119

2 5 , 2 8 11,9083 19,4016 19,0059

3 5 , 2 8 0 18,6446 25,9329 25,548

Valore medio 5 , 2 8 0
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Dott. Franco Bulian

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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RAPPORTO DI PROVA

90004 / 2

Ricevimento campione: 31-01-08

Esecuzione prova: 04-02-08

Emissione rapporto: 22-02-08

Denominaz.campione: Pellet

Determinazione del contenuto di ceneri CEN TS/14775

BERTARELLI SAVINO E C. S.N.C.!
STRADA FARONE 4!
42045 LUZZARA (RE)!
ITALY

 

Campionamento:

Provetta

n.

Effettuato dal richiedente

0,49

0,2304

TARA
TARA + CAMPIONE

TAL QUALE

TARA + CAMPIONE

SECCO
TARA + CENERI

Temperatura: 550 ± 20 °C

Ceneri 

sul secco

(%)

Umidità media: 5,28 %

Apparecchiatura utilizzata: Forno a muffola

Ceneri 

sul tal quale

(%)

Risultati della prova:

1 0,47 14,625 22,6349 22,21197728 14,6623

0,2304

2 0,45 0,48 11,9083 19,4016 19,00595376 11,9426

3 0,45 0,48 18,6446 25,9329 25,54807776 18,6775

0 10 16 15

Valore medio 0 , 4 6 0 , 4 8 10 16 10
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La denominazione del campione • quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non pu˜  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento • stato ef fettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Dott. Franco Bulian

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 31-01-08

Esecuzione prova: 18-02-08

Emissione rapporto: 22-02-08

Denominaz.campione: Pellet

Determinazione del potere calorifico inferiore CEN/TS 14918

BERTARELLI SAVINO E C. S.N.C.!
STRADA FARONE 4!
42045 LUZZARA (RE)!
ITALY

 

Temperatura:

Prova
n .

103±2 °C per 12 ore

Potere calorifico inferiore
campione tal quale

MJ/kg

Campionamento: effettuato dal richiedente

Apparecchiatura: Bomba calorimetrica isoperibolica.

Note:

Potere calorifico superiore
campione anidro

MJ/kg

Risultati della prova:

Umidità media: 5,28 %

1 20,13 17,7

2 20,21 17,8

3 20,34 17,9

Valore medio 2 0 , 2 3 1 7 , 8

1 cal x 4,1868 = 1 J

cal = caloria

 

J = Joule
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Dott. Franco Bulian

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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RAPPORTO DI PROVA

90004 / 4

Ricevimento campione: 31-01-08

Esecuzione prova: 20-02-08

Emissione rapporto: 22-02-08

Denominaz.campione: Pellet

Determinazione densità apparente CEN/TS 15103:2005

BERTARELLI SAVINO E C. S.N.C.!
STRADA FARONE 4!
42045 LUZZARA (RE)!
ITALY

 

Umiditˆ : 5,3 %

Densitˆ  apparente
kg/m3

0

Volume contenitore: 4,96 litri

Provetta
n¡

Massa del campione
g

Risultati della prova:

3148,5 635

0

1

2 3142,8 634

Note:

Valore medio 6 3 5 0

La prova •  stata eseguita sul campione tal quale.
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La denominazione del campione • quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non pu˜  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento • stato ef fettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Dott. Franco Bulian

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 31-01-08

Esecuzione prova: 20-02-08

Emissione rapporto: 22-02-08

Denominaz.campione: Pellet

Determinazione della durabilitˆ CEN/TS 15210-1

BERTARELLI SAVINO E C. S.N.C.!
STRADA FARONE 4!
42045 LUZZARA (RE)!
ITALY

 

Contenuto di umidità: 5,28%

Provetta 1: 0,01%

Massa del campione

dopo l'agitazione

g

Durabilità

%

9801

Contenuto di particelle fini (%):

Provetta 2: 0,02%

Provetta

n°

Risultati della prova:
Massa del campione

prima dell'agitazione

g

500,6 495,8 99,0

9781,21

1

2 500,6 495,1 98,9

Note:

Valore medio 99,0 19582,21

La prova è stata eseguita sul campione tal quale.
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Dott. Franco Bulian

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon
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RAPPORTO DI PROVA
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Ricevimento campione: 31-01-08

Esecuzione prova: 05-02-08

Emissione rapporto: 22-02-08

Denominaz.campione: Pellet

Contenuto di formaldeide. Metodo del perforatore EN 120:1992

BERTARELLI SAVINO E C. S.N.C.!
STRADA FARONE 4!
42045 LUZZARA (RE)!
ITALY

 

Umiditˆ % 5,3

Diametro mm 6,0

Condizionamento dei provini - Non richiesto

Campionamento - Effettuato dal richiedente

Dimensioni pannello ricevuto mm ///

Tipo di materiale

Risultati della prova

0 , 6mgHCHO/100gr(secco)

Pellet
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La denominazione del campione è quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il  campione  sottoposto  a  prova  e  
solo  esso.   Aggiunte,  cancellazioni  o  alterazioni   non  sono  ammesse. Il  rapporto  di  prova non può  essere  riprodotto parzialmente.  Salvo 
diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

Il responsabile di reparto 
Dott. Franco Bulian

Il Direttore 
Dott. Andrea Giavon


